
Лазерный технологический комплекс 

Мощность источника 2000Вт 

Материал 
Толщина, 

мм 

Скорость реза, мм/мин 

С воздухом С кислородом 

Сталь черная 

 

0.5  35000 
1.0 25000 25000 
2.0 10000 10000 
3.0 6000 6000 
4.0 3500 3500 
6.0 2000 2000 
8.0 1700 1700 

10.0 1300 1300 
12.0 400 400 

 

Сталь нержавеющая 

0.5 40000  
1.0 25000  
2.0 12000  
3.0 5000  
4.0 3000  
6.0 1200  
8.0 800  

10.0 400  
12.0 150  

Алюминиевые сплавы 

 

2.0 10000  
3.0 5000  
4.0 2000  
6.0 800  
8.0 300  

10.0 100  


